
CP-6083 R / CP-6083 H
Pâte Close Contour
Pâte époxy applicable par machine
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Caractéristiques Applications

Modèle de grande dimensions●Grande résistance angulaire●
Modèle d'éolien●Haute résistance à la pression●
Modèle pour nautisme●Résistance élevée à la chaleur●

Surface fine et homogène●
Se fraise bien, peu de poussière●
Faible exothermie, possibilité d'usinage après
durcissement de 10 heures à température
ambiante

●

Propriétés physiques

CP-6083-R CP-6083-HUnité

Proportion de mélange 100en poids 100
Proportion de mélange 100en volume 100
Densité env. 0,80g/cm³ env. 0,80ISO 1183

Couleur visuelle gris blanc

Pot life à 25 °C 50 - 60min
Epaisseur max. des couches 25mm
Usinage possible 10h

1000 ml
Unité CP-6083-R / CP-6083-H

RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str.8 - 10 |D-72661Grafenberg

E advanced.polymers@rampf-group.com

www.rampf-group.com



© RAMPF Advanced Polymers GmbH & Co. KG MAEI - Rev.Status:  02 - 2024/07/01 - FR Page 2 3/

CP-6083 R / CP-6083 H
Pâte Close Contour
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Couleur grisvisuel gris

Densité env. 0,85g/cm³ env. 0,85

Dureté 65 - 70Shore D 68 - 73

Coefficient de dilatation thermique linéaire 65 - 7510^-6K^-1 60 - 65

Température de déformation sous charge 52 - 57°C 80 - 85

Température de transition vitreuse (Tg) 50 - 55°C 85 - 90

Contrainte de rupture en compression 38 - 43MPa 43 - 48

Module d’élasticité en compression 1.700 - 2.200MPa 1.900 - 2.400

Contrainte de rupture en flexion 28 - 32MPa 33 - 38

Module d'élasticité en flexion 1.800 - 2.300MPa 1.900 - 2.400

ISO 1183

ISO 868

ISO 11359

ISO 75

DSC

ISO 604

ISO 604

ISO 178

ISO 178

Unité

Propriétés mécaniques (après durcissement)

7 jours à température ambiante ou 14h à 40°C 16h à température ambiante + 8h à 80°CDurcissement

Retrait linéaire* env. 1,50mm/m env. 1,50
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*Mesuré sur une épaisseur de 20 mm après 7 jours à température ambiante.
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CP-6083-R / CP-6083-H CP-6083-R / CP-6083-H
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CP-6083 R / CP-6083 H
Pâte Close Contour
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La température d’usinage et celle du matériau doivent se situer entre 20°C et 25°C et jamais être inférieures à 18°C.

Mise en œuvre

Les paramètres de réglage pour la machine sont disponibles sur demande. Veuillez contrôler le rapport de mélange
avant de commencer les travaux. Une alimentation en air comprimé doit toujours être garantie. Plus le tuyau est long,
plus la pression du matériau est élevée.
L’épaisseur de couche maximale est de 25 mm en une étape de travail. Pour les couches plus épaisses, il est
recommandé d’appliquer la deuxième couche qu’une fois que la première est gélifiée.

RAKU® TOOL CP-6083-R
RAKU® TOOL CP-6083-H

Conditionnement
150 kg, 38 kg
150 kg, 38 kg

Les conteneurs d’origine doivent être fermés hermétiquement et stockés au sec à une température entre 15°C et
30°C. En cas de stockage conforme, les produits bénéficient de la durée de stockage indiquée sur leur étiquette. Les
conteneurs ouverts doivent toujours être fermés et utilisés le plus rapidement possible.

Stockage

Lors de l’usinage, il faut veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré. De même, Il est indispensable lors de la
manipulation d’observer strictement les mesures d’hygiène de travail appropriées. Veuillez respecter les fiches de
données de sécurité correspondantes.

Précautions d’emploi

T +49.71 23.93 42-0
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Nos recommandations d'application concernant l`utilisation du matériau sont fondées sur
une longue expérience et sur nos connaissances scientifiques et pratiques actuelles.
Elles sont fournies sans aucune obligation contractuelle de notre part et ne dispensent
pas l'acheteur de la nécessité de faire des tests complets de compatibilité sous sa propre
responsabilité. Elles ne constituent pas un rapport de droit en principal ni non plus en ce
qui concerne les droits des tiers.
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